
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1310/21-7-23056 2023.5.6 符合标准要求

2 GX-B1428/21-7-23056 2023.5.6 无缺陷迹痕显示

3 GX-B1310/21-7-23057 2023.5.6 符合标准要求

4 GX-B1428/21-7-23057 2023.5.6 无缺陷迹痕显示


